ACQUISTA ON-LINE

LINEA EDILIZIA / Geomalte Naturali per il Rinforzo Strutturale delle Murature

GeoCalce @

Geomalta ® naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base

di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante ® minerale, classe di resistenza a
compressione M15 secondo EN 998-2, CS 1V secondo EN 998-1 e R1 secondo
EN 1504-3, per interventi su murature altamente traspiranti e manufatti in
calcestruzzo, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. Contiene
solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati.

A ridotte emissioni di CO . e bassissime emissioni di sostanze organiche
volatili. A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor,
batteriostatico e fungistatico naturale. Riciclabile come inerte a fine vita.

GeoCalce ® & una geomalta @ di classe di resistenza M15, CS IV e R1, specifica
per il rinforzo e 'adeguamento strutturale in zona sismica in accoppiamento

con le reti in basalto e acciaio GeoSteel; idonea per I'intonacatura, il rinforzo
estradossale di volte e coperture, I'allettamento e la stilatura di murature

portanti e di  tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra, mste

calcestruzzo.
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GeoCalce © + UNIVERSALE. GeoCalce  © ¢ la rivoluzionaria formula che riunisce
- Categoria: Inorganici Minerali Naturali le qualita di traspirabilita della pura calce naturale NHL 3.5 alle
- Classe: Geomalte Naturali per il Rinforzo Strutturale delle resistenze del Geolegante ~ ©® minerale, garantendone ['universalita
Murature applicativa.
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bio B Nesans oot « SICUREZZA E SALUTE. La linea GeoCalce  ©, in accoppiamento ai
Atacficacia | sviuppo | Bassissime | Emissionedi | di mineral sistemi di rinforzo strutturale GeoSteel, permette di realiz-
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incrementare le resistenze meccaniche delle murature (classe
di resistenza a compressione della malta M15 - CS IV -R1) per

migliorare |a sicurezza strutturale dell’edificio garantendo cosi
una maggiore protezione degli occupanti. In interno consente
I'abbattimento delle concentrazioni dei principali inquinanti
indoor promuovendo il miglioramento dei parametri di
salubrita degli ambienti migliorandone la vivibilita interna.
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Destinazione d’uso

GeoCalce @ & ideale per la realizzazione di betoncini strutturali traspiranti per interi ed esterni, in abbinamento con reti o tessuti strutturali,
su murature perimetrali e tamponature, per la risarcitura di paramenti murari lesionati, per il rinforzo di marcapiani e coperture piane o a
cupola. GeoCalce ® permette di costruire, come malta di allettamento, murature nuove nel rispetto delle prestazioni meccaniche richieste in
zona sismica.

E idoneo per la realizzazione di sottofondi per la posa di rivestimenti incollati, sia su facciata che in interno.

GeoCalce @ & particolarmente adatta per il rinforzo statico di opere murarie nell’Edilizia del Benessere dove I'origine rigorosamente
naturale dei suoi componenti garantisce il rispetto dei parametri fondamentali di porosita, igroscopicita e traspirabilita richiesti.

Non utilizzare
Su supporti sporchi, decoesi, polverulenti, vecchie pitture o rasature: asportare dalle superfici le incrostazioni saline. In presenza di

risalita capillare d’acqua completare il ciclo con Biocalce ® Tasciugo ® 12 e 22 Mano.

Preparazione dei supporti

I fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e muffe. Eseguire la pulizia delle superfici con idrosabbiatura

0 sabbiatura e successivo idrolavaggio a pressione per rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie
rasature, concrezioni saline, ecc.) che possano pregiudicare I'adesione. Asportare la malta d’allettamento inconsistente tra i conci
murari. Utilizzare GeoCalce ® con la tecnica del rincoccio e/o dello scuci-cuci per ricostruire le parti mancanti della muratura in modo da
renderla planare. Bagnare sempre i supporti prima dell’'applicazione del prodotto.

*

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur

une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) a C (fortes émissions).

The GreenBuilding Company

00731GeoCalce @ Code: B851 2016/01


http://www.comedilgrazioli.it/kerakoll-geocalce-kg-25-malta-naturale-per-intonaco-e-muratura-n.html

Applicazione

Applicazione manuale: GeoCalce @ si prepara impastando 1 sacco da 25 kg con acqua pulita, nella quantita indicata sulla confezione, in
betoniera a tazza. L'impasto si ottiene versando prima I'acqua nella betoniera pulita ed aggiungendo poi tutta la polvere in unica soluzione.
Attendere che il prodotto raggiunga la giusta consistenza in corso di miscelazione. Inizialmente (1 — 2 minuti) il prodotto appare asciutto; in
questa fase non aggiungere acqua. Miscelare in continuo per 4 — 5 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea, soffice e senza
grumi. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nella successiva miscelata. Impiegare acqua corrente non

soggetta allinfluenza delle temperature esterne. La qualita della geomalta ® , garantita dalla sua origine rigorosamente naturale, sara
compromessa dall'aggiunta di qualsiasi dose di cemento.

Applicazione meccanizzata: GeoCalce © , grazie alla sua particolare plasticita tipica delle migliori calci naturali, & ideale per applicazioni
con intonacatrice. Le prove di validazione di GeoCalce © sono state eseguite con intonacatrice attrezzata con i seguenti accessori:
Miscelatore, Statore/Rotore D6-3, tubo portamateriale 25x37 mm lunghezza metri 10/20 e lancia spruzzatrice.

GeoCalce @ si applica facilmente a cazzuola 0 a spruzzo come un intonaco tradizionale. Preparare il fondo eseguendo, se necessario,

il rincoccio al fine di regolarizzare i supporti. Formare le fasce di livello, successivamente procedere alla bagnatura a rifiuto fino ad

ottenere un substrato saturo ma asciutto, privo di acqua liquida in superficie.

Applicare il rinzaffo con GeoCalce @ e attendere la sua completa maturazione; intonacare, staggiare e frattazzare in fase di indurimento.
GeoCalce @ va posta in opera rispettando la regola d'arte in passate successive di spessore massimo di 2 cm anche se il prodotto sostiene
spessori maggiori. Questo sistema tradizionale di applicazione evita la formazione di microfessure. | riporti d'intonaco su rinzaffo o precedenti
passate devono avvenire quando lo strato sottostante & indurito. Curare la maturazione del prodotto indurito inumidendolo nelle prime 24 ore
durante i periodi caldi.

La realizzazione del rinforzo strutturale armato andra eseguita applicando una prima mano di GeoCalce ® in spessore sufficiente a
garantire la regolarizzazione delle superfici. Successivamente si procedera applicando, su GeoCalce ® ancora fresca, appropriate reti
di rinforzo strutturale, garantendone il perfetto inglobamento nello strato di GeoCalce @ esercitando una leggera pressione con spatola
piana. Eseguire infine un secondo strato con GeoCalce ®  assicurando il completo ricoprimento del sistema di rinforzo, il quale dovra
essere collocato a meta dello spessore totale della malta. Qualora non si realizzino rinforzi strutturali armati preventivare comunque

su murature nuove con zone tamponate in materiale diverso, in prossimita dei giunti tra trave/pilastro e tamponamento, I'inserimento

di una rete portaintonaco zincata o sintetica antialcalina posizionata a meta dello spessore di GeoCalce ® al fine di prevenire possibili
fenomeni fessurativi.

Pulizia
GeoCalce ® & un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi si effettua con sola acqua prima dell'indurimento del prodotto.

GeoCalce ®
Nellintonacatura  di murature d'epoca miste applicare sempre preventivamente come rinzaffo per regolarizzare le
displanarita e gli assorbimenti del fondo, verificandone successivamente I'avvenuta adesione.
Prevedere, in esteno, un distacco da pavimenti, camminatoi o superfici orizzontali in genere onde evitare fenomeni di adescamento

capillare.

Il rinforzo di volte o coperture piane, il sottofondo in facciata destinato a rivestimento incollato, I'allettamento, la stilatura o l'infonacatura
strutturale saranno realizzati con una geomalta ® ad altissima igroscopicita e traspirabilita per muri interni ed esterni a base di pura calce
naturale NHL 3.5 e Geolegante ® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 — 2,5 mm, GreenBuilding
Rating ® Bio 5 (tipo GeoCalce ® di Kerakoll Spa). La geomalta ® naturale dovréa soddisfare anche i requisiti della norma EN 998-2 — G/ M15,
EN 998-1- GP/ CS IV e EN 1504-3 — R1 PCC, reazione al fuoco classe A1. La geomalta ® avra uno spessore non superiore ai 20 mm
per mano, fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia, riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, esclusi oneri per ponteggi fissi.

L’applicazione sara da eseguire a mano o con intonacatrice. Resa GeoCalce ® : = 14,5 kg/m? per cm di spessore.
Aspetto polvere
Natura mineralogica aggregato silicatica-carbonatica
Intervallo granulometrico 0-25mm
Conservazonre 12 mesi neIIa confe2|0ne onglnale |n Iuogo ascmttow S

‘Confezmne e Wsacchl 25 kg

Acqua d |mpasto L =51 Jl/1 sacco 25 kg e
‘Massa v vqumlca apparente deIIa malta fresca ~ 1 76 kg/dm3 EN 10156
Massa vqumlca apparente deIIa malta indurita essiccata 1, 61 kg/dm3 T EN1015-10

esa.. ... . 4,5 kg/m? per cm di spessare...
Rilevazione dati a +23 + 2 °C di temperatura, 50 + 5% U. R e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere
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‘QUALITA DELL’ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI S o
. EC1Rplus GEV-Emicode _ . Cot GEVAO9110102
‘QUALITA DELL ARIA INTERNA (IAQ) ACTIVE DILUIZIONE INQUINANTI INDOOR*
e mFIusso V‘V_WD|IU|Z|one R o
Toluene 219 png/h L H12%% metodoJRC
Pinene T q70ugmdh % . meldoJRC
Formaldeide 1040 Mg mih test non superato metodo JRC

Biossido di Carbonio(CO 2) 8 mgm*h . +3%  mefdoJRC
Umidita ( (Ana Umlda) 15 mg m2/h 7%  melodoRC
‘QUALITA DELL’ ARIA INTERNA (IAQ) BIOACTIVE AZIONE BATTERIOSTATICA - e
Classe B+ prollferazmne assente»_w‘_m_m_‘m ~_ metodoCSTB

Enterococcus faecalls
Q

Cladosporium sphaerospermum  Classe F+ proliferazioneassente ~~ metodoCSTB
Aspergillus niger Classe F+ proliferazioneassente ~~ metodo C CSTB o

‘HIGH TECH EN 998 1

alla dlffusmne del vapore acqueo ()

EN 1015-19

Assorbimento d'acqua per capillarita
'Reazione al fuoco B
Resistenza a compressmne a 28 gg o
Aderenza al supporto (Iater|2|o)
Conducibilta termica ( Awey)
Durabilita (al gelo- dlsgelo) .

classe A1
categona CS IV

_ EN 998-1
EN13501-1

CENoggt
ENfO1512

087 Wi (vloreabiso) s

:Permeabmta al vapore acqueo( )
Assorbimento idrico capillare
Re3|stenza a tagllo

‘Ade3|one aI supporto a28 gg

~ ENTMs
 EN1015-18
CEN1052:3
"~ EN1015-12

Modulo elastico statico 923 GPa
Conformita L classe d| reS|stenza M15 ”EN 998 2
HIGH TECH EN 1504 3 o o A i e i i S e M o i 0 s o A e Sy I S A i S L e e B e

Caratteristica Metodo _ Requisiti richiesti GeoCalce ®
prestazionale : di prova EN 1504-3 classe R1 Prestazione in condizioni PCC

Resistenzaacompressione ~ ©  EN12190  ©  >10MPa(8g9) - >15MPa(8g9)
Resistenza a trazione per :

EN19611 nessuno >5MPa (28gg)

,ﬂessione
s 2:0,8:MP28(28.99)swimsmmismomsimeseonsens
>1MPa(2899) . . .. ... §

.Ad_e.s.!one_su,I_a_te_r!_z,lg._.._._____.______‘g_.._.__.._.EN__1..0.1.57.1__.,,..,_.g_.,._..___._..__.._‘nes_s.u_no_..,.__..,.‘,_.,,.‘g.‘,_.,_‘,_.,_..,..,.___
Modulo elastico a : :

. ; EN13412 | nessuno ; 9,23 GPa (28 gg)
FEOMPRESSIONE:-----vvss- s moenmsmsss ot S S R e DRSS SR IR

Compatibilita termica ai { ;
cicli di gelo-disgelo con sali EN 13687-1 ; ispezione visiva superata ;

Contenuto ioni cloruro : !
(Determinato sul prodotto in : EN 1015-17 i <0,05% : <0,05% :

ENABBOY-i-reiosicnincs TSR B ERSS—Y A, A —

~Reazione al fueeo- - s

~LEED®-Contribtte Pupti- 4% woeeeene] Punti-LEED®--

MR -Credito 4-Contenutodi Riciclati--- - fing-a-2----- e GBCHtalia--

MR Credito-5-Materiali-Regionali®-== e tfingr@R e hocore Moemosaitioendloemealelionneitienas fenesedlonnandisttoeniile - GBCH@li@: it ifinnnsbonssaretinnon
-Ql-Credito-4.1-Materiali-Basso Emissivi---- fino-ats=srommnmmmeremsa e OB G Haliasmmra s

Rilevazione dati a +23 + 2 °C di temperatura, 50 + 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

* Test eseguiti secondo metodo JRC - Joint Research Centre — Commissione Europea, Ispra (VA) — per la misura dell'abbattimento delle sostanze inquinanti negli ambienti indoor
(Progetto Indoortron). Flusso e velocita rapportati alla malta comune da costruzione (1,5 cm) standard.

*  Test eseguiti secondo metodo CSTB, Contaminazione batterica e fungina
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ia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici i iuti ed accettati dalla comunita scientifica ir i Il sistema di ione della ibilita edilizia LEED® & un sistema volontario.
Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® ltalia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati
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- Prodotto per uso professionale

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali

- tenere il materiale immagazzinato in luoghi protetti dal caldo estivo o dal freddo invernale

- proteggere le superfici dalle correnti d’aria

- in caso di necessita richiedere la scheda di sicurezza

- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

00731GeoCalce @ Code: B851 2016/01

| dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating ® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiomate a Novembre 2015 (ref. GBR Data Report — 12.15); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni
e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potra consultare il sito www.kerakoll.com. Dati CFP disponibili su External Communication Report 10- 2014. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validita,
attualita ed aggi delle proprie ioni solo se dal suo sito. La scheda tecnica € redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle
condizioni dei cantieri e sull' ione dei lavori, esse 10 indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'doneita del prodotto
allimpiego previsto.
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