ACQUISTA ON-LINE

LINEA EDILIZIA / Geomalte Minerali per il Ripristino Monoalitico e il Rinforzo Strutturale del Calcestruzzo

GeolLite® 40

Geomalta ® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante oa
reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione
monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding.
Bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici, esente da fibre organiche.
Tixotropica, a presa semi-rapida 40 min. mazqm“ |

GeoLite® 40 éuna geomalta @ tixotropica per passivare, ripristinare, rasare
e proteggere strutture in calcestruzzo  armato quali travi, pilastri, solette,
frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per
interventi con cestello, basse temperature e necessita di rapida messa in i
servizio. ldoneo come matrice inorganica minerale nei sistemi di rinforzo
compositi della linea GeoSteel. Verniciabile dopo 4 ore.
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GeoLite® 40 + GEOLEGANTE®. L'utilizzo esclusivo dell'innovativo Geolegante ¢
- Categoria: Inorganici Minerali Kerakoll a cristallizzazione geopolimerica rivoluziona le malte da
- Classe: Geomalte Minerali per il Ripristino Monolitico e il Rinforzo ripristino del calcestruzzo garantendo livelli di sicurezza mai raggiunti
Strutturale del Calcestruzzo e performance di eco-compatibilita uniche.
- Rating: Eco 4 + MONOLITICA. La prima geomalta  ® che consente la formazione di
una massa monolitica in grado di avvolgere, proteggere e rinforzare
cycle Emissi opere in calcestruzzo armato senza la necessita di applicare piu strati

¢ CRISTALLIZZANTE. | ripristini monolitici di GeoLite ®  naturalmente
stabili, si cristallizzano al calcestruzzo garantendo la durabilita di una

R 7 sovrapposti. L'unica certificata per passivare, ricostruire, rasare,
" W2 (&Zam« (CO) |

roccia minerale.

ce0 Contenuto Emissionedi | o me | Riciclable * VELOCE. La prima geomalta® che richiede un solo giorno di lavoro per
naturali COykg emissioni VOC | come inerte la realizzazione di un ripristino completo, contro i sei giorni richiesti dai
61% 1999 cicli delle tradizionali malte da ripristino da eseguirsi in piu strati.
SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS * TAILORED. La prima linea di geomalte a tempi di presa differenziati

(>80 - 40 - 10 min.) miscelabili fra loro per personalizzare i tempi di
presa in funzione delle condizione di cantiere.

- Abase di Geolegante ® di gas serra per il trasporto; a

- Ripristini eco-compatibili del ridotte emissioni di CO
calcestruzzo - A bassissime emissioni di

- Bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili
polimeri petrolchimici - Riciclabile come inerte

- Esente da fibre organiche minerale evitando oneri

- Formulato con minerali di smaltimento e impatto
regionali a ridotte emissioni ambientale

Destinazione d’uso

Passivazione, ripristino localizzato e generalizzato, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri,
solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni e opere infrastrutturali.

Specifico per interventi di medie o grandi dimensioni, rapida esecuzione dei lavori con consegna nell'arco della giornata.

Idoneo come matrice inorganica minerale nei sistemi di rinforzo compositi della linea GeoSteel per 'adeguamento o miglioramento
statico e sismico di elementi strutturali in c.a. o in muratura.

Ideale nel GreenBuilding e nel Restauro dell’Architettura Moderna.

Per acquistare il prodotto clicca qui

Preparazione dei supporti

Prima di applicare GeoLite ® 40 occorre bonificare il substrato in calcestruzzo e irruvidirlo con asperita di almeno 5 mm mediante scarifica

meccanica o idrodemolizione, provvedendo all'asportazione in profondita dell'eventuale calcestruzzo ammalorato; successivamente

& necessario rimuovere la ruggine dai ferri d’armatura, che dovranno essere puliti mediante spazzolatura (manuale o meccanica) o

sabbiatura. Si procedera quindi alla pulizia del substrato, con aria compressa o idropulitrice, e alla bagnatura a rifiuto fino ad ottenere

un substrato saturo, ma privo di acqua liquida in superficie. In alternativa, I'applicazione di GeoLite ® Base, specie su sottofondi molto

assorbenti, garantisce un regolare assorbimento e favorisce la naturale cristallizzazione della geomalta ®  Prima di applicare Geolite ®

40 verificare I'idoneita della classe di resistenza del calcestruzzo di supporto.

* EMISSION DANS L’AIR INTERIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur

une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) a C (fortes émissions).
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http://www.comedilgrazioli.it/kerakoll-kerabuild-geolite-40-kg-5-malta-per-proteggere-rasare-ripristinare-strutture-in-cemento-armaton.html
http://www.comedilgrazioli.it/kerakoll-kerabuild-geolite-40-kg-5-malta-per-proteggere-rasare-ripristinare-strutture-in-cemento-armaton.html

Riporti a spessore su superfici estese: si richiede I'applicazione di un’armatura metallica ancorata al supporto mediante tassellatura.

Preparazione

Geolite ® 40 si prepara mescolando 25 kg di polvere con I'acqua indicata sulla confezione (& consigliabile utilizzare I'intero contenuto
di ogni sacco). La preparazione dell'impasto pud essere effettuata in betoniera, mescolando fino ad ottenere una malta omogenea e
priva di grumi; compatibilmente alla velocita di presa della geomalta ® & anche possibile impiegare idonea macchina per miscelare e
successivamente spruzzare. Per ridotte quantita, mescolare il prodotto in secchio utilizzando un trapano con frusta a basso numero di
giri.

Conservare il materiale al riparo da fonti di umidita e in luoghi protetti dall'insolazione diretta.

Applicazione

Per il ripristino localizzato e/o generalizzato, che prevede I'applicazione di GeoLite ® 40 in spessori variabili da 2 a 40 mm (max per strato),
applicare la malta manualmente a cazzuola o mediante macchina spruzzatrice (facendo attenzione all'eccessiva rapidita di presa della
geomalta).

Per la realizzazione di rinforzi strutturali, sistemi nei quali GeoLite ® 40 funge da matrice inorganica minerale, applicare una prima mano
di geomalta, garantendo sul supporto (adeguatamente preparato) una quantita di materiale sufficiente (spessore minimo 5 — 8 mm) per
regolarizzarlo e per adagiare e inglobare il tessuto di rinforzo. Applicato il tessuto in acciaio, procedere con una seconda mano, al fine

di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.

Per la realizzazione di una rasatura protettiva, applicare GeoLite ® 40 manualmente (con spatola d’acciaio) 0 a macchina in spessori non
inferiori a 2 mm, previa irruvidimento delle superfici con asperita di 1-2 mm.

Curare la stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore.
Pulizia

La pulizia degli attrezzi e delle macchine da residui di GeoLite ® 40 si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo degradato,

rasatura monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante applicazione manuale o a macchina di geomalta ® minerale certifica-
ta, eco-compatibile, tixotropica, a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante ® ¢ zirconia a reazione cristallina, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione

monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo, tipo GeoLite ® 40 di Kerakoll ® Spa, GreenBuilding Rating ® Eco 4, prowvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN

1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici, in accordo ai Principi
2,3,4,5,7, 8e 11 definiti dalla EN 1504-9.

Aspetto

Massa volumica apparente

[¢] ,
Conservazione " ~12mesinella confezione originale in luogoasciuto
Confezone ~ sacchi25/5ky
Acqua d'impasto

Spandimento dellimpasto

Massa volumica delfimpasto _ =2000kgm®
PHdellimpasto o ..Z125

Inizio/ Finepresa ~ ~35-40min.(=180-195min.a+5°C)~ (~25-30min.a+30°C)
Temperature limite di applicazione ~~ da+5°Ca+d0°C_
Spessore,

Resa_ 7 kalm? per. pe:

Rilevazione dati a +21 °C di temperatura, 60% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.
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HIGH-TECH

Metodo di

Caratteristica prestazionale

, Requisiti richiesti
prova EN 1504-7

Prestazione GeoLite® 40

Protezione dalla corrosione

Adesione per taglio

EN 15183 nessuna corrosione

specifica superata

{ Requisiti richiesti
prova EN 1504-3 classe R4

GeoLite® 40
Prestazione in condizioni CC e PCC

Resistenza a trazione per

flessione

EN 196/1 nessuno

.................. >6MPa(7.99).... oo

____________________________________________________ 2O MPA.(289G)

Legamediaderenza. ... . .
Resistenza alla
carbonatazione . ...

Modulo elastico a

compressione

.................................................... ?.....,EN.134.12.‘.,.'§.......,......Z.Q.QGPa.

Compatibilita termica ai

cicli. di gelo-disgelo.con.sali.........
disgetanti

Assorbimento capillare
Contenuto ioni cloruro

EN 13687-1.

EN542.
profondita di carbonatazione

.22 MPa (28 gg) :

EN 13295 < calcestruzzo di riferimento

forza di legame dopo 50 cicli
TR MPE T

EN 13057 <0,5 kgmZh05

e M (0AB)] ,,,,,,,,,,,

(28.gg)-+--- - ..............

specifica superata

-22.GPain.CC-20 GPain P-{28.gg)-

< 015 kg.m-z.h-O,S

(Determinato sul prodotto.in.....\ . ENA01547.. ... S008% . ... e <008%.

polvere)

Reazione al fuoco
Caratteristica prestazionale

Permeabilita al vapore acqueo

| EN13501-1 |
'_Metododi .\ .| Requisiti richiesti

Euroclasse

prova EN 1504-2 (C)

classe di riferimento

Assorbimento capillare e, ... P b s onslisseandisonstifsm sl s Mo Sosesobossodfassfiomoms Harsssfammtopsedisssshis

permeabilita all'acqua

EN 1062-3 w<0,1kg-m2h05

w<0,1kg'm 2h05

[Forza di.aderenza per.trazione.... ..........cc...coo.... s ST e T A T T S RV AT

Ritiro lineare

EN 12617-1

EN1542 |

<0,3%

20,8 MPa .

>2 MPa

<0,3%

‘Coefficiente di espansione ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, R R A NN R O RO

termica

EN 1770 ar <3010k !

ar <30-106k*

____________________________________________________ RSN SR TSNS EPST—————————————

Resistenza all'abrasione

5470-1 perdita di peso < 3000 mg

specifica superata

‘Aderenzarin ‘seguitoa’shock ......... ......................... .................................................... ......................................................................................

termico

Resistenza all'urto

'QUALITA
‘Conformita

EN 136872 |

e B272F e 2208 AT

Sostanze pericolose ...,

classe di riferimento

"ECH-R plus GEV-Emicode

Class Il : =20 Nm

.conformial pPUNtO 5.4 e,

A'INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI™

T Cert. GEV 3541410102 T T

LEED® Contributo Punti* T
MR Credito 4 Contenuto di Riciclati
‘MR Credito 5 Materiali Regionaii

QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi

finoa1

e
e
finoa2 T

TUGBCltalia T
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GBC ltalia
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a nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici i juti ed accettati dalla comunita scientifica ir i Il sistema di ione della ibilita edilizia LEED® é un sistema volontario. Per
il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED © ltalia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritt riservati
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- Prodotto per uso professionale

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali

- operare a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C

- non aggiungere leganti o additivi allimpasto

- non applicare su superfici sporche e incoerenti

- non applicare su gesso, metallo o legno

- dopo I'applicazione, proteggere dal sole battente e dal vento

- curare la stagionatura umida del prodotto nelle prime 24 ore

- in caso di necessita richiedere la scheda di sicurezza

- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

00695Geolite @ 40 Code: E786 2016/01

| dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating ® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiomnate a Novembre 2015 (ref. GBR Data Report — 12.15); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni
e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potra consultare il sito www.kerakoll.com. Dati CFP disponibili su External Communication Report 10- 2014. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validita,
attualita ed aggi delle proprie ioni solo se dal suo sito. La scheda tecnica € redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle
condizioni dei cantieri e sull' ione dei lavori, esse 10 indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare I'idoneita del prodotto
allimpiego previsto.

Kerakoll A\ Kerakoll A4 Kerakoll \‘ KERAKOLL Spa
Sy ki Uy | KERA OI.l Via dellArtigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) ltaly Tel
1S0 9001 1S0 14001 BS 18001 x il ) +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
W= W= T The GreenBuilding Company info@kerakoll.com - www.kerakoll.com




